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Metallband

bekennt Farbe

Beschichtete Schmalbander als konfektioniertes

Metallband fiir die verarbeitende Industrie und

Stanzteile-Oberflachen

Meywald steht fiir individuell angepasste lackierte Oberflachen auf

Bandern fur industrielle Stanztechnik. Individuelle Bandbeschich-

tungen ermoglichen vielfaltige neue, zum Teil auch neuartige (zum

Beispiel multifunktionale) Losungen bei Produkten und Herstellungs-

verfahren mit hohem Nutzen fiir den Hersteller und die dazugeho-

rige Supply Chain.

Bild I. Prinzip der Herstellung von Umformteilen mit Dekor-Oberfliche aus bereits fertig beschichtetem Stanzband.

Stanzen, Biegen, Tiefziehen bleiben also Funktionen des gewiahlten Materials.

Beschichten vor dem Stanzen, Biegen
und Tiefziehen? Das Ziel fiir Bandverar-
beiter und Stanzer ist es, Meyband — als
Schliissel-Halbzeug fiir moderne Design-,
Stanz-, -Biege- und -Tiefziehteile mit
fertiger Oberflache — direkt vom Stanz-
band zu etablieren. In der Handy-Branche
hat man diese Art Band-Halbzeuge und
ihre schnelle Umsetzung bereits schiét-
zen gelernt und viele Unternehmen aus
allen Teilen der produzierenden Industrie
profitieren davon. Vielféltige Einsétze
konnten bereits zeigen, dass die Verwen-
dung von konfektionierten Metallband-
Halbzeugen

die Produktionskosten senkt (durch-
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schnittlich sind etwa 10 bis 20 Prozent
moglich, in Einzelfdllen wurden mehr
als 50 Prozent realisiert)
die Produktionszeiten reduziert (Pro-
duktion ist ohne Aus- und Wiederein-
steuern fiir externe Beschichtungen zum
Beispiel direkt an der Linie moglich)
die Qualitdt der Endprodukte sichert
(hohe Prozesssicherheit)
Produkte erst ermdglicht, die ohne sie
nicht realisierbar gewesen wiren (wie
partiell beschichtetes Band, Vorder-
und Riickseite unterschiedlich oder
Vorderseite Dekor, Riickseite Kleber)
Nach Kundenvorgaben, Rahmenbedin-
gungen und Pflichtenheft erarbeitet das

Bilder: Meywald

LACKIEREN

Entwicklungsteam von Meywald in enger
Abstimmung mit den Abnehmern fertig
beschichtete verformbare Oberflichen
(Stanzen, Biegen, Tiefziehen) fiir vor-
wiegend metallische Stanz-Bénder, der-
zeit bis 150 Millimeter Breite, von den
ersten Handmustern bis zur Nullserien-
Freigabe.

Alternative zur
Stiickbeschichtung

Die bandférmigen Halbzeuge werden
also beschichtet, che daraus Teile ge-
formt werden. Ob im Handy, in Rasier-
ern oder Druckern: Uberall gibt es Teile,
die ihre gewiinschten Eigenschaften (wie
Funktionen oder Dekor) erst durch eine
Beschichtung erhalten. Nach dem kon-
fektionierten Metallband-Halbzeug-Ver-
fahren werden Bander aus allen Metallen
mit den verschiedensten Lacken, Klebern
und Kunststoffen beschichtet. Dies ist ei-
ne vorteilhafte Alternative zur Stiickbe-

schichtung.
Von Beginn an kenn-
zeichnete hohes Tech-

nologiebewusstsein den
Werdegang dieses neuen
Geschéftsfeldes. Ein neu-
es Produkt fiir einen neuen
Markt erfordert in jedem
Fall besonders hohe Leis-
tungen fiir seine Durch-
setzung. Meywald hat ein
Prinzip entwickelt, nach
welchem Losungsansitze
mit Beschichtungstypen aus
dem Baukasten generiert
werden konnen. Das Ziel
ist, eine schnelle System-
Antwort zu geben, wie es
aus Produktentwicklungs-
prozessen meist gefordert
wird. Sehr schnell zu sein,
gehort heute zu den wichtigen Erfolgs-
grundlagen, um in Europa produzieren
zu konnen.

Asthetische Wandlungsfihigkeit und
hohe Umformbarkeit kennzeichnen
Formteile aus Band, die als Sichtteile
Verwendung finden. Der Beschichtungs-
typ Meyart erméglicht als industrielles
Ausgangsmaterial fertige Oberfldchen an
Stanz-, -Biege- und -Tiefziehteilen direkt
vom Stanzband.

ZeitgemaBes Design
Durch seine genau auf die Anwendung

zugeschnittene Vielfalt passen sich seine
Beschichtungen allen Bauformen an und
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Bild 2. Gewiinschte Eigenschaften im Handy
sind erst durch Beschichtung moglich.

machen diese zu Gestaltungselementen
zeitgemdfBer Industrieformen. Zuneh-
mend akzentuieren Produktdesigner ihre
Entwicklungen mit Farbe. Das kann in der
vollen Flache sein oder partiell. Farbe als
Designinstrument, als Kennzeichen, Leit-
element oder Akzent. Dem Designer neue
Moglichkeiten und Freiheitsgrade an die
Hand zu geben, ist eines der Ziele von
Beschichtungen. Oftmals ist jedoch der
Wunsch nach Farbigkeit einzelner Kom-
ponenten nicht kompatibel mit den For-
derungen der spéteren Produktion. In der
Regel ist ndmlich ein Aussteuern der Teile
aus dem Produktionsprozess erforderlich,
um den Beschichtungsvorgang durchzu-
fiihren. Wenn ein externes Unternehmen
eingeschaltet ist und Transportvorgénge
hinzukommen, wird der Zeitfaktor zum
Engpass. Optimal ist dagegen, wenn die
Herstellung der benétigten Teile direkt an
der Linie stattfinden kann.

Umformen von
Materialkombinationen

Im Zuge der Entwicklung komplexer
Bauteile mit immer héher integrierten
Funktionen ist es unumginglich, dass
die verschiedensten Materialien mitein-
ander kombiniert und fest verbunden
werden. Je nach Teil kann das mehr oder
weniger schwierig werden, weil die Af-
finitdt der meisten Metalle zu den meis-
ten Kunststoffen oder Elastomeren nicht
hoch ist. Dem muss also in geeigneter
Weise durch Aufbringen einer Haft-
vermittler- oder Kleberschicht nachge-
holfen werden. Der Beschichtungstyp
Meybond realisiert die Moglichkeit, den

Haftvermittler oder Kleber so auf das
Stanzband aufzubringen, dass die Um-
formung mitgemacht wird, die Eigen-
schaften fiir die Verbindung der Mate-
rialien jedoch nicht beeintrdchtigt wird.
Dabei gibt es zwei verschiedene Arten der
Verbindung von Metall und Kunststoft/
Elastomer: die In-Mould-Verbindung und
die nachtriagliche Verklebung.

Bei der In-Mould-Verbindung (Hin-
terspritzen oder Umspritzen) wird eine
Kleberschicht auf das Stanzband aufge-
tragen, die duBlerlich trocken wirkt, also
nichtklebrig erscheint, jedoch umformbar
ist und erst durch die Massetemperatur
des schmelzfliissigen Kunststoffs/Elas-
tomers aktiviert wird und eine hochfeste
Verbindung ergibt. Eventuell verwende-
te Stanz- und Ziehole sollten allerdings
vor dem Hinterspritzen abgewaschen
werden.

Bei der nachtrdglichen Verklebung
wird ebenfalls eine Kleberschicht auf
das Stanzband aufgetragen, die duflerlich
trocken, also nicht klebrig wirkt und um-
formbar ist. Die Aktivierung findet erst
durch die Temperatur statt, auf die das
Metallteil fiir die Verbindung gebracht
werden muss. Dafiir werden auf diese
Art unldsbare Verbindungen ermdglicht,
die zum Beispiel ein ganzes Autoleben
lang halten. Unldsbar bedeutet in diesem
Fall, dass bei einem Bruch das Mate-
rial selbst zerrissen wird und nicht die
Klebestelle. Industrielle Klebertypen
gibt es fiir Polyolefine, Polycarbonate-
und ABS, Polyamide und die gingigen
Elastomere. Die Vorteile gegeniiber den

bislang vorhandenen Mdglichkeiten lie-
gen auf der Hand: hohe Zuverlédssigkeit
der Klebeverbindung, Prozesssicherheit
und -optimierung, neue Freiheitsgrade fiir
Entwickler, Designer und Produktioner.

Konfektioniertes Stanzband bietet
vielfdltige technische Funktionen im
Sinne von Schiitzen, Dichten, Gleiten,
Isolieren, Kleben oder auch Dekorieren.
Die Entwicklung immer komplexerer
Bauteile mit immer mehr integrierten
Funktionen macht es erforderlich, dass
nicht nur die verschiedensten Materi-
alien miteinander kombiniert und fest
verbunden werden konnen, sondern auch,
dass verschiedene Funktionen in ein- und
demselben Teil dargestellt werden, was je
nach Teil schwierig sein kann.

Neue Freiheitsgrade

Es gibt eine grofe Zahl von Applikati-
onsmoglichkeiten der Beschichtungen,
die besondere Bedeutung erlangen, wenn
neuartige Losungen zu generieren sind.
Lassen sich zwei oder gar drei der oben
genannten Funktionen mit einer einzigen
Schicht oder einem Schichtsystem dar-
stellen, dann kommt man den Mdoglich-
keiten, die konfektioniertes Metallband-
Halbzeug mit Beschichtungen vom Typ
Meytech bietet, ndher. Da die Bekannt-
heit dieses Verfahrens derzeit noch nicht
allzu groB ist, tun sich hier fiir Produzen-
ten Chancen auf, sich einen Schritt vom
Wettbewerb abzusetzen.

Auch beziiglich der Ausgestaltung der
Beschichtungen gibt es weitere neue und

Bild 3. Dem Designer neue Méglichkeiten und Freiheitsgrade an die Hand zu geben, ist eines der
Ziele von Beschichtungen.
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Bild 4. Meyband-beschichtetes Metallband mit
Rollformtrager.

vorteilhafte Freiheitsgrade. Die parti-
elle Beschichtung ist genau da, wo sie
im Stanzteil spéter benétigt wird. Un-
terschiedliche Arten oder Ausfithrungen
auf Vorder- und Riickseite sind moglich,
ebenso wie unterschiedliche Funktionen
auf Vorder- und Riickseite.

Die Vorteile fiir Produktentwickler
sind neue Freiheitsgrade fiir Designer und
Produktioner, neue Produktgestaltungs-
moglichkeiten, ein reduktives Kosten-
management, kurze Entwicklungszeiten
und eine hohe Prozesssicherheit in der
Serie. Doch worauf kommt es fiir eine
optimale Losung im ganzheitlichen Sinne
noch an?

Nutzung des vielfiltigen Know-hows

des Zuliefer-Partners im Sinne von

vertrauensvoller Integration des Zu-
lieferers in den Entwicklungsprozess

Schnelligkeit im Erarbeiten des Rea-

lisierungs-Konzeptes

Schnelligkeit auf der Kostenseite

fiir die Beurteilung von Realisie-

rungschancen

Gesamt-Nutzen fiir das Unternehmen

und den Marktauftritt seiner Produkte,

die Erfolgsrechnung, den Partner aus
der Entwicklung

Entscheidend ist dabei, dass der Zuliefe-
rer moglichst frithzeitig in den Entwick-
lungsprozess eingebunden wird. Fiir die
Beurteilung von Realisierungschancen ist
bedeutsam, dass bereits wenige Tage nach
Vorliegen (oder gemeinsamer Ausarbei-
tung) eines vorldufigen Pflichtenheftes
eine Aussage dariiber moglich ist, welche
Chancen die Realisierung des Projektes
hat. Und welches die voraussichtlichen
Entwicklungskosten und der spiter zu
erwartende Kostenanteil der Oberfldche
am Teil sein werden.

Grundsitzlich spielt es keine Rolle,
welche Sorte Bandmaterial verarbeitet
werden soll, ob die Mengen hoch oder
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klein sind und welcher Branche

der Kunde angehort. Durch die
spezifische Leistungsfihigkeit
auch hinsichtlich der Beanspru-
chungen im AuBlencinsatz kdnnen
diese Produkte im Bauwesen genauso
eingesetzt werden wie bei Konsumgiitern,
bei Kraftfahrzeugkomponenten oder Han-
dyteilen.

Das weite Feld der beschichteten
Schmalbéander als kundenspezifisch kon-
fektioniertes Metallband fiir die verar-
beitende Industrie und fiir innovative
Stanzteile-Oberflachen ist eréffnet und
verspricht hervorragende Ertrige. Na-
turgemdl gibt es genau jetzt unzdhlige

LACKIEREN

Chancen, iiberraschende Losungen zu ge-
nerieren und — wenn gewiinscht — Schutz-
rechte einzufahren.

Kontakt

Dr.-Ing. Meywald GmbH & Co. KG
Dr.-Ing.Volker H. Meywald
Ostpreussenstrae 72

34454 Bad Arolsen

Tel.: 05691 - 97 98-0

Fax: 05691 - 4 03 67

E-Mail: info@meyband.de

Internet. www.meyband.de
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